
DENOMINAZIONE ITALIANA DENOMINAZIONE AWS SIGLA ISO 4063

Ossiacetilenica Oxyfuel Gas Welding OFW 311

Elettrodo rivestito

Manuale ad elettrodo rivestito (MMA)
Shielded Metal Arc Welding SMAW 111

Arco sommerso (SAW) Submerged Arc Welding SAW 121

MIG/MAG

A filo continuo sotto protezione gassosa
Gas Metal Arc Welding GMAW 131/135

TIG

Sotto protezione gassosa e con elettrodo infusibile

Con o senza materiale d'apporto (TIG)

Gas Tungsten Arc Welding GTAW 141

Saldatura a plasma Plasma Arc Welding PAW 15

Elettroscoria Electroslag Welding ESW 72

Elettrogas Electrogas Welding EGW 73

Saldatura laser Laser Beam Welding LBW 52

Saldatura a fascio elettronico Electron Beam Welding EBW 51

Saldatura a resistenza Resistance Welding RW 21

Saldatura per attrito Friction Stir Welding FSW 42


